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Analisi petrografiche su campioni di malte prelevate dalla Chiesa di S.Michele in 

Pegazzano (SP) 



 

Premessa 

 

Le analisi sono state effettuate su campioni di malte forniti dalla committenza, per identificare 

la composizione degli impasti, le granulometrie e i rapporti quantitativi   



Sintesi dei risultati delle analisi 

 

Per comodità di esposizione è riportata qui di seguito una sintesi dei risultati analitici. 

 

La tabella seguente raccoglie le caratteristiche principali rilevate nei campioni analizzati (di 

ognuno dei quali è successivamente allegata la scheda con la descrizione dettagliata). 

Dalla tabella si evidenzia come la maggioranza delle malte è costituita da calce con 

composizione simile dell’aggregato sabbioso, ma che si differenziano in base alla 

granulometria dell’aggregato. In un solo campione di malta a calce, l’aggregato si differenzia 

per la presenza di componenti (rocce vulcaniche e serpentiniti) non presenti negli altri 

campioni. 

Il campione US 1072 è caratterizzato da legante di argilla cruda, e inclusioni di composizione 

simile si sono rilevate in altri campioni (US 1052 e US 2022). 

 

Campione Composizione legante e 

aggregato 

Granulometria 

aggregato 

Inclusioni particolari 

US 1052 Calce. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Grossolana Malta con legante argilloso e 

aggregato sabbioso (simile a 

US 1072) 

US 1059 Calce. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Grossolana  

US 1072 Argilla. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Grossolana  

USM 2004 Calce. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Fine  

USM 2005 Calce. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Grossolana  

USM 2022 Calce. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Grossolana Malta con legante argilloso e 

aggregato sabbioso (simile a 

US 1072) 

USM 2029 Calce. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Fine  

USM 3011 Calce. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Fine Malta con legante a calce e 

aggregati di argilla 

USM 4007 Calce. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Fine  

USM 8006 Calce. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Grossolana  

USM 8007 Calce. Vulcaniche, 

serpentiniti (oltre a 

arenarie, siltiti, ecc.) 

Grossolana  

USM 8012 Calce. Arenarie, siltiti, 

ecc. 

Grossolana  

 



 

 

 

 SCHEDE DELLE ANALISI PETROGRAFICHE DEI SINGOLI CAMPIONI 



 

SIGLA CAMPIONE US 1052 SP-SMP 17  

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Calce di tipo aereo. Presenza di grumi di dimensioni fino al 

centimetro.   

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Arenarie a cemento fillosilicatico 

e subordinatamente carbonatico, siltiti, argilliti, aggregati di quarzo-

feldspati-miche, argilloscisti, rocce silicee sedimentarie (selci, 

radiolariti), carbonati sedimentari (micriti, microspariti, spariti); 

relativamente abbondanti i monominerali costituiti da quarzo, feldspati 

(plagioclasio), mica bianca 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) 20 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 40 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  20 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 20 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) scarsa 

MORFOLOGIA 

AGGREGATO 

Variabile da arrotondata (soprattutto per gli elementi più teneri) ad 

angolosa 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Rapporto in volume legante/aggregato circa 1/2-2,5 

OSSERVAZIONI Sui bordi della malta sono presenti impasti di aspetto terroso costituiti 

da legante argilloso ricco di ossidi e idrossidi di ferro, e aggregato 

sabbioso a fine granulometria e composizione simile a quella della 

malta in esame 

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento della malta dove in basso a sinistra si osserva un grosso grumo di 

calce e a destra un grosso frammento di arenaria 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura a 

basso ingrandimento dove a sinistra si osserva un grosso frammento carbonatico 

(microsparite) 

microfoto 3 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento di un bordo della malta, dove a sinistra si osserva un impasto di 

matrice argillosa con aggregato sabbioso 

 



 

 
microfoto 1 – campione US1052 

 

 

 

 
microfoto 2 - campione US 1052 

 

 

 



 
microfoto 3 - campione US 1052 

 



 

SIGLA CAMPIONE  US 1059 SP-SMP 17  

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Costituito da calce di tipo aereo.  La matrice carbonatica è molto 

disomogenea a causa di fenomeni di dissoluzione e ricarbonatazione 

che hanno generato plaghe a tessitura sparitica e plaghe in cui il 

legante è molto scarso (la porosità è quindi molto elevata). Presenza di 

grumi di dimensioni millimetriche 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Siltiti, argilliti, aggregati di 

quarzo-feldspati-miche, carbonati sedimentari (micriti, spariti), 

argilloscisti, arenarie a cemento fillosilicatico; relativamente 

abbondanti i monominerali costituiti da quarzo, feldspati, calcite, mica 

bianca e mica nera (biotite) 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) 10 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 20 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  30 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 40 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) scarsa 

MORFOLOGIA 

AGGREGATO 

Variabile da arrotondata a subangolosa 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Rapporto in volume legante/inerte di circa 1/3 

OSSERVAZIONI  

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento della malta dove si osserva al centro un granulo rossastro di 

argillite e si osserva l’aspetto disomogeneo della matrice carbonatica 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura a 

basso ingrandimento dove i granuli birifrangenti dal grigio al bianco sono quarzo 

e feldspati 

 



 

 
microfoto 1 – campione US 1059 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione US 1059 

 



 

SIGLA CAMPIONE US 1072 SP-SMP 17  

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

    

LEGANTE Costituito da materiale argilloso ricco di ossidi e idrossidi di ferro. 

Nella matrice è relativamente abbondante la frazione siltosa costituita 

da miche, aggregati di ossidi e idrossidi di ferro, quarzo. 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Arenarie a cemento fillosilicatico, 

siltiti, argilliti, aggregati di quarzo-feldspati-miche, argilloscisti, rocce 

silicee sedimentarie (selci, radiolariti), carbonati sedimentari (micriti); 

relativamente abbondanti i monominerali costituiti da quarzo, 

feldspati, mica bianca, mica nera, calcite 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) 15 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 30 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  20 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 25 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) Difficile da distinguere 

rispetto a quella del 

legante argilloso 

MORFOLOGIA 

AGGREGATO 

Prevalentemente arrotondata nei granuli più grossolani e 

prevalentemente angolosa e subangolosa per quelli più fini 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Di difficile definizione 

OSSERVAZIONI Inglobati nella matrice sono presenti grumi di calce di forma irregolare 

uno dei quali ingloba dell’aggregato sabbioso (residuo di un’altra 

malta?) 

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove sinistra si osserva un grosso frammento tipo selce; la matrice 

dell’impasto è tendenzialmente isotropa a parte la birifrangenza dei minerali 

della frazione siltosa 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura 

dove si osservano frammenti di calce (quello a destra presenta granuli sabbiosi) 

inglobati nella matrice argillosa 

 



 

 
microfoto 1 – campione US 1072 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione US 1072 

 



 

SIGLA CAMPIONE USM 2004 SP-SMP 17 

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Costituito da calce di tipo aereo.  La matrice carbonatica è molto 

disomogenea a causa di fenomeni di dissoluzione e ricarbonatazione 

che hanno generato plaghe a tessitura sparitica e paghe in cui il legante 

è molto scarso (la porosità è quindi molto elevata). Presenza di grumi 

di dimensioni anche centimetriche 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Argilliti, siltiti, arenarie a cemento 

fillosilicatico, aggregati di quarzo-feldspati-miche, argilloscisti, 

carbonati sedimentari (calcareniti, biomicriti, calcari marnosi, spariti). 

Abbondanti i monominerali costituiti da quarzo, feldspati 

(plagioclasio), mica bianca 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) - 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 5 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  40 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 55 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) Non definibile 

MORFOLOGIA 

INERTE 

Prevalentemente arrotondata per gli elementi più grossolani e più 

teneri, angolosa e subangolosa per quelli più fini 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Il rapporto in volume legante/inerte è di circa 1/2,5-3 

OSSERVAZIONI La malta è caratterizzata da un impasto a granulometria relativamente 

fine 

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove si osserva l’aspetto disomogeneo del legante con numerosi 

vuoti  

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura a 

basso ingrandimento dove il legante presenta tessitura sparitica (riprecipitazione 

del carbonato di calcio) 

 



 

 
microfoto 1 – campione USM 2004 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione USM 2004 

 



 

SIGLA CAMPIONE USM 2005 SP-SMP 17 

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Calce aerea caratterizzata dalla presenza di grumi anche grossolani 

(dimensioni fino al centimetro). La matrice carbonatica è disomogenea 

a causa di fenomeni di dissoluzione e ricarbonatazione che hanno 

generato plaghe a tessitura microsparitica e plaghe in cui il legante è 

molto scarso (la porosità è quindi molto elevata anche per la presenza 

di vacuoli di forma irregolare). 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Arenarie a cemento fillosilicatico 

e subordinatamente carbonatico, siltiti, argilliti, aggregati di quarzo-

feldspati-miche, argilloscisti, carbonati sedimentari (micriti, spariti), 

rocce silicee sedimentarie (selci, radiolariti); relativamente abbondanti 

i monominerali costituiti da quarzo, feldspati (plagioclasio) 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) 20 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 30 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  25 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 25 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) scarsa 

MORFOLOGIA 

AGGREGATO 

Variabile da arrotondata ad angolosa 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Il rapporto in volume legante/inerte è di circa 1/3-3,5 

OSSERVAZIONI  

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove a destra è presente un grosso granulo di arenaria e a sinistra 

un granulo di siltite-argillite 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura a 

basso ingrandimento dove l’aggregato è di granulometria più fine; nella matrice 

carbonatica si osservano numerosi vacuoli (plaghe nere di forma irregolare) 

 



 

 
microfoto 1 – campione USM 2005 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione USM 2005 



 

SIGLA CAMPIONE USM 2022 SP-SMP 17 

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Calce di tipo aereo caratterizzata da numerosi grumi di dimensioni 

centimetriche. La porosità è elevata a causa di fenomeni di 

dissoluzione e ricarbonatazione della matrice carbonatica 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

Arenarie a cemento fillosilicatico e subordinatamente carbonatico, 

siltiti, argilliti, aggregati di quarzo-feldspati-miche, argilloscisti, 

carbonati sedimentari (spariti). Relativamente abbondanti i 

monominerali costituiti da quarzo, feldspati (plagioclasio) 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) 5 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 25 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  30 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 40 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) scarsa 

MORFOLOGIA 

AGGREGATO 

Variabile arrotondata e subarrotondata ad angolosa   

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Il rapporto in volume legante/inerte è variabile da circa 1/2,5 

OSSERVAZIONI Inclusioni di dimensioni centimetriche, di aspetto terroso, riferibili a 

malte a legante argilloso e aggregato sabbioso di composizione simile 

a quello della malta in esame (vedi scheda seguente) 

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove si osserva la granulometria relativamente fine dell’impasto e 

a destra un grosso grumo di calce 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura a 

basso ingrandimento dove a sinistra si osserva un’inclusione di malta a legante 

argilloso 

  



 

 
microfoto 1 – campione USM 2022 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione USM 2022 

 



 

SIGLA CAMPIONE USM 2022 SP-SMP 17  inclusioni terrose 

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Costituito da materiale argilloso ricco di ossidi e idrossidi di ferro. 

Nella matrice è relativamente abbondante la frazione siltosa costituita 

da miche, aggregati di ossidi e idrossidi di ferro, quarzo 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Arenarie a cemento fillosilicatico, 

siltiti, argilliti, aggregati di quarzo-feldspati-miche, argilloscisti, rocce 

silicee sedimentarie (selci, radiolariti), carbonati sedimentari (micriti, 

microspariti); relativamente abbondanti i monominerali costituiti da 

quarzo, feldspati, mica bianca, mica nera 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) 5 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 15 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  30 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 50 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) Difficile da distinguere 

rispetto a quella del 

legante argilloso 

MORFOLOGIA 

AGGREGATO 

Prevalentemente arrotondata e subarrotondata; subordinatamente 

angolosa e subangolosa 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Il rapporto in volume legante/inerte è di difficile determinazione 

OSSERVAZIONI  

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove si osserva la matrice dell’impasto isotropa per la presenza di 

sostanza argillosa, si osserva comunque la birifrangenza delle miche della 

frazione siltosa; a destra in alto è presente un grosso granulo carbonatico 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura a 

basso ingrandimento dove si osserva sempre l’aspetto isotropo della matrice 

carbonatica; nell’aggregato si osservano soprattutto monominerali di quarzo e 

feldspati 

  



 

 
microfoto 1 – campione USM 2022 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione USM 2022 

 

 

 



SIGLA CAMPIONE USM 2029 SP-SMP 17  

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Calce aerea. La matrice presenta numerosi grumi di dimensioni anche 

millimetriche. Presenza di vacuoli di forma irregolare 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Siltiti, arenarie a cemento 

fillosilicatico, aggregati di quarzo-feldspati-miche, argilloscisti, radi 

carbonati sedimentari (calcareniti); relativamente abbondanti i 

monominerali costituiti da quarzo, feldspati (plagioclasio), mica 

bianca 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) - 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 5 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  35 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 60 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) scarsa 

MORFOLOGIA 

AGGREGATO 

Prevalentemente arrotondata per gli elementi più grossolani, angolosa 

e subangolosa per quelli più fini 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Il rapporto in volume legante/aggregato è di circa 1/2-2,5 

OSSERVAZIONI L’impasto è caratterizzato da una granulometria relativamente fine 

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove in alto è presente un grosso grumo di calce; si osservano 

inoltre grossi vacuoli (plaghe nere) di forma irregolare 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura a 

basso ingrandimento dove la granulometria dell’aggregato risulta fine e 

relativamente omogenea 

 



 

 
microfoto 1 – campione USM 2029 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione USM 2029 

 



 

SIGLA CAMPIONE USM 3011 SP SMP-17  

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Calce aerea. Presenza di numerosi grumi di dimensioni centimetriche, 

alcuni dei quali riferibili a incotti 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Arenarie a cemento fillosilicatico, 

siltiti, argilliti, aggregati di quarzo-feldspati-miche, argilloscisti, 

carbonati sedimentari (spariti, microspariti). Relativamente abbondanti 

i monominerali costituiti da quarzo, feldspati (plagioclasio), calcite, 

mica bianca. Inclusione di un frammento di malta a calce con 

aggregato costituito da frammenti argillosi 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) - 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 15 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  35 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 50 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) scarsa 

MORFOLOGIA 

INERTE 

Variabile da arrotondata ad angolosa 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Il rapporto in volume legante/aggregato è di circa 1/2,5 

OSSERVAZIONI Inclusione di frammento di malta il cui aggregato è costituito da 

frammenti argillosi con frazione siltosa. Probabilmente la sostanza 

argillosa è cruda 

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove a destra si osserva in frammento di malta con aggregati 

argillosi rossastri, inglobato nella malta in esame 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura 

dove si osserva a destra un grosso frammento di incotto (si intravedono i relitti 

dei granuli di calcite) 

 



 

 
microfoto 1 – campione USM 3011 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione USM 3011 

 

 

 



 

SIGLA CAMPIONE USM 4007 SP-SMP 17 

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Costituito da calce di tipo aereo. Presenza di numerosi grumi di 

dimensioni anche centimetriche 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Arenarie a cemento fillosilicatico, 

siltiti, argilliti, aggregati di quarzo-feldspati-miche, argilloscisti,  

carbonati sedimentari (calcareniti, micriti, biospariti, spariti).   

Abbondanti i monominerali costituiti da quarzo, feldspati 

(plagioclasio), mica bianca 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) radi granuli 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 20 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  30 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 50 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) scarsa 

MORFOLOGIA 

AGGREGATO 

Variabile da arrotondato (soprattutto per gli elementi più grossi) ad 

angoloso 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Rapporto in volume legante/aggregato di circa 1/2,5 

OSSERVAZIONI Malta caratterizzata da un impasto a fine granulometria. Su di un 

bordo della malta sono presenti stratificazioni di stesure di calce 

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove a destra si osserva un grosso frammento di siltite 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura 

dove in alto a destra è presente un grosso grumo di calce 

microfoto 3 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura dove si 

osservano strati di calce su di un bordo della malta 

 



 

 
microfoto 1 – campione USM 4007 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione USM 4007 

 

 



 

 
microfoto 3 – campione USM 4007 

 

 



 

SIGLA CAMPIONE USM 8006 SP-SMP 17 

 

RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Calce aerea. Presenza di grumi di dimensioni anche centimetriche 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Arenarie a cemento fillosilicatico 

e subordinatamente carbonatico, siltiti, argilliti, aggregati di quarzo-

feldspati-miche, argilloscisti, rocce silicee sedimentarie (selci, 

radiolariti), carbonati sedimentari (biospariti, biomicriti, micriti).   

Abbondanti i monominerali costituiti da quarzo, feldspati 

(plagioclasio, microclino), calcite 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) - 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 10 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  35 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 55 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) scarsa 

MORFOLOGIA 

INERTE 

Variabile da subarrotondata ad angolosa 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Il rapporto in volume legante/aggregato è di circa 1/2,5-3 

OSSERVAZIONI Malta caratterizzata da impasto a granulometria relativamente fine 

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove si osserva la granulometria relativamente omogenea 

dell’aggregato 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura 

dove si osserva un grosso grumo di calce 

 



 

 
microfoto 1 – USM 8006 
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RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Calce aerea, con presenza di grumi anche di dimensioni millimetriche 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Arenarie a cemento fillosilicatico, 

siltiti, aggregati di quarzo-feldspati-miche, rocce verdi (ofioliti, 

serpentiniti) carbonati sedimentari (calcareniti, biomicriti, 

microspariti, calcari marnosi), argilliti, rocce silicee sedimentarie 

(selce, radiolariti). Relativamente abbondanti i monominerali costituiti 

da quarzo, feldspati (plagioclasio, microclino), calcite. Presenza di 

frammenti di rocce vulcaniche a elevato contenuto vetroso 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) 10 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 20 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  30 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 40 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) scarsa 

MORFOLOGIA 

AGGREGATO 

Variabile da subarrotondata ad angolosa 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Rapporto in volume legante/aggregato di circa 1/2 

OSSERVAZIONI La malta si distingue dalle altre per la presenza di frammenti vulcanici 

e la presenza relativamente abbondante di frammenti di rocce verdi 

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove si osserva a sinistra un grosso frammento vulcanico in cui si 

distinguono microliti di feldspati in matrice vetrosa (nera) 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura dove si 

osservano due grossi frammenti di carbonati sedimentari 

 



 

 
microfoto 1 – campione USM 8007 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione USM 8007 
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RISULTATO ANALISI PETROGRAFICA   

   

LEGANTE Calce aerea, con presenza di numerosi grumi di dimensioni anche 

centimetriche. Presenza di incotti 

COMPOSIZIONE 

AGGREGATO 

In ordine di abbondanza si rilevano: Arenarie a cemento fillosilicatico 

e subordinatamente carbonatico, siltiti, argilliti, aggregati di quarzo-

feldspati-miche, argilloscisti, rocce silicee sedimentarie (selci, 

radiolariti), carbonati sedimentari (calcareniti, biospariti).   

Abbondanti i monominerali costituiti da quarzo, feldspati 

(plagioclasio), 

GRANULOMETRIA  Frazione granulometrica stima % 

AGGREGATO Arenacea molto grossolana-ghiaia (> 2 mm) 10 

 Arenacea grossolana (1-2 mm) 20 

 Arenacea media (1 – 0,5 mm)  35 

 Arenacea fine (0,5 – 0,1 mm) 35 

 Argillosa-siltosa (< 0,1 mm) scarsa 

MORFOLOGIA 

AGGREGATO 

Variabile da arrotondata ad angolosa 

RAPPORTI 

QUANTITATIVI 

Rapporto in volume legante/aggregato di circa 1/2-2,5 

OSSERVAZIONI  

     

DIDASCALIE DOCUMENTAZIONE MICROFOTOGRAFICA (allegata di seguito) 

microfoto 1 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): inquadratura a basso 

ingrandimento dove si osserva a sinistra un grosso grumo con numerosi vacuoli 

microfoto 2 Luce trasmessa e nicol incrociati della sezione sottile (40x): altra inquadratura 

dove si osservano granuli relativamente grossolani di arenarie e siltiti 

 



 

 
microfoto 1 – campione USM 8012 

 

 

 

 

 
microfoto 2 – campione USM 8012 

 

 

 


